
Processos de 
Moldagem de 
Compósitos

Processos com 
Moldes Abertos

Processos com 
Moldes 

Fechados

Transferência 
de Resina -

RTM

Laminas 
Compósitas -

SMC

Compósitos em 
Bruto - BMC

Injeção 
Termoplástica 
Fibra Longa -

LFT

Compressão 
Termoplástica 

Fibra de Vidro -
GMT

Aplicação 
Manual de 
Camadas

Pulverização -
Spray-up

Saco de vácuo
Formação a 
Pressão e 
Autoclave

Outros 
Processos

Laminação a 
quente

Laminação de 
termofixos

Laminação de 
termoplásticos

Laminação de 
espumas

Pultrusão de 
termofixos

Pultrusão de 
termoplásticos

Enrolamento de 
filamento


